
Obrazy ze skaningowego mikroskopu elektronowego 
(SEM) nanocząstek polistyrenu (PS). 
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PS 29 nm, pow. 150 kx  



PS 29 nm, pow. 150 kx  



PS 29 nm, pow. 100 kx  



PS 29 nm, pow. 100 kx  



PS 44 nm, pow. 150 kx  



PS 44 nm, pow. 100 kx  



PS 44 nm, pow. 150 kx  



PS 44 nm, pow. 100 kx  



PS 72 nm, pow. 150 kx  



PS 72 nm, pow. 100 kx  



PS 72 nm, pow. 150 kx  



PS 72 nm, pow. 100 kx  


